附件一    

2014第二届中国汽车防腐蚀与老化技术论坛

SAE-CHINA 2014 VCP Symposium
日程草案Agenda
2014年4月21日，星期一
	
	报到与注册（北京永安宾馆4号楼）

	3:00 p.m.-8:00 p.m.
	与会人员报到，领取会议资料。接受现场注册。


2014年4月22日，星期二
	8:20 a.m.
	现场注册及交流 （北京亮马河饭店会议中心二层万黛厅）

	 
	开幕致辞 

主持人：中国汽车工程学会

	9:00 a.m.
	会议开幕嘉宾介绍

	9:05 a.m.
	嘉宾致辞一

中国汽车工程学会

	9:10 a.m.
	嘉宾致辞二

北汽福田汽车股份有限公司

	9:15 a.m.
	嘉宾致辞三

中国腐蚀与防护学会

	9:20 a.m.
	嘉宾致辞四

中国表面工程协会

	主题一

Session 1
	 汽车防腐蚀与老化相关法规与技术趋势

	9:25 a.m.
	美国汽车防腐蚀与老化控制技术

	10:00 a.m.
	XXX整车腐蚀控制与先进处理技术  

	10:35a.m.
	茶 歇

	10:45 a.m.
	汽车腐蚀与老化控制技术及其关键问题探讨 

北汽福田汽车股份有限公司

	11:20 a.m.
	汽车紧固件腐蚀防护新型表面处理技术与应用

	11:55a.m.
	大会交流

	12:25 p.m.
	自助午餐及圆桌洽谈（按照预约名单）


	主题二

Session 2
	汽车防腐蚀与老化新材料新技术应用

	2:00 p.m.
	镀锌板在汽车上应用及其耐腐蚀性评价

	2:35 p.m.
	铝合金在汽车上应用和耐腐蚀性评价

	3:10 p.m.
	汽车耐老化材料性能评价与应用建议

	3:45 p.m.
	茶 歇

	4:00 p.m.
	环保型电镀锌工艺及其在汽车腐蚀防护上应用
中国表面工程协会

	4:35 p.m.
	电泳涂料对汽车腐蚀影响及其质量控制

	5:10 p.m.
	包装运输材料为汽车运输提供腐蚀解决方案

	5:45 p.m.
	大会交流

	6:15 p.m.
	自助晚餐（北京亮马河饭店）


2014年4月23日，星期三
	主题三

Session 3
	汽车防腐蚀与老化检测与评价

	9:00 a.m.
	我国汽车腐蚀现状分析与腐蚀失效先进分析方法

中国腐蚀与防护学会

	9:35 a.m.
	汽车内外饰产品的老化检测相关技术研究进展

	10:10 a.m.
	茶 歇

	10:25 a.m.
	整车强化腐蚀试验及典型零部件腐蚀分析

	11:00 a.m.
	汽车内外饰装饰性电镀技术分析与选用原则

	11:35 a.m.
	汽车产品循环盐雾试验及关键技术要求

	12:10 p.m.
	大会交流

	12:30 p.m.
	自助午餐及圆桌洽谈（按照预约名单）


	主题四

Session 4
	汽车防腐蚀与老化质量控制与产品设计

	2:00 p.m.
	汽车腐蚀防护质量控制体系搭建与规划

	2:35 p.m.
	汽车喷蜡工艺与工程效果评价

	3:10 p.m.
	汽车腐蚀对标准件防腐蚀质量要求和应对措施

	3:45 p.m.
	茶 歇

	4:00 p.m.
	乘用车车身空腔结构设计与腐蚀评价技术

	4:35 p.m.
	汽车底盘腐蚀防护技术与应用

	5:10 p.m.
	汽车内外饰产品老化应对与质量控制

	5:45 p.m.
	结束致辞

	6:00 p.m.
	自助晚餐（北京永安宾馆）


2014年4月24日，星期四
	
	技术参观

	8:30 a.m.-11:00 a.m.
	线路1：北京国际汽车展览会-天竺（AUTO CHINA 2014）

线路2：北汽福田汽车股份有限公司（限定20人）


*如上日程将有更新和变化。
